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СРАВНЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ И ПОЛИУРЕТАНОВЫХ 
ПОЛОВ

Эпоксидные полы и полиуретановые полы на первый взгляд весьма 
схожи, но между ними существует несколько принципиальных отличий:

Эпоксидные полы всегда состоят из двух компонентов (смолы и 
отвердителя), а полиуретановые полы могут быть двухкомпонентными и 
однокомпонентными (влагоотверждаемыми).

Полиуретановые полы отличаются простотой в нанесении.

При работе с полиуретановыми полами исключаются ошибки в 
соотношении и тщательности смешивания компонентов.

Эпоксидные полы имеют ограниченное время жизни после смешивания 
компонентов (обычно 30-60 мин).

Однокомпонентные полиуретановые полы можно наносить в 
неотапливаемых помещениях в любой сезон года.
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Проникновение полиуретановых грунтовок и пропиток в поверхность 
бетона гораздо выше, чем эпоксидных.

Эпоксидные полы не имеют запаха.

Полиуретановые полы отличаются повышенной прочностью, 
твёрдостью и эластичностью.

Однокомпонентные полиуретановые полы имеют высочайшую 
износостойкость, что делает их незаменимыми при устройстве 
тонкослойных (окрасочных) покрытий.

Полиуретановые полы имеют самую высокую из всех стройматериалов 
стойкость к воздействию органических кислот, в том числе молочной 
кислоты, что делает его просто незаменимым на предприятиях пищевой 
промышленности, на объектах сельского хозяйства (хранилища кормов, 
силосные ямы и т.п.), в цехах переработки сельскохозяйственной 
продукции.
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