
INFO@UNIONPOLYMERS.RU

unionpolymers.ru

7 (952) 849-07-52

https://unionpolymers.ru/


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
НАЛИВНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ 

1. Проверьте влажность бетонного основания.

Влажность основания не должна превышать 4 масс.%.

Измерить ее можно как специальными приборами, так и подручными 
средствами (приклейте на бетонный пол скотчем квадрат из п/э пленки. 
Если на следующий день с внутренней стороны появилась испарина 
или основание влажное на ощупь – наносить полимерные наливные 
полы нельзя).

2. Всегда проверяйте точку Росы.

Если возникает точка Росы, то на поверхности конденсируется влага, 
что может привести к образованию дефектов.
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3. НЕ используйте влажный песок.

4. НЕ допускайте сквозняков – они также приводят к образованию 
дефектов.

5. Если при нанесении слой материала пузырится, значит либо была 
влажная поверхность, либо высокая влажность воздуха, либо есть точка 
Росы.

6. Если после высыхания слой материала снимается пленкой, значит 
при грунтовании поверхность была влажной или плохо очищенной.

7. Если при нанесении в слой материала попал мусор (песчинки, 
волоски), его можно удалить шпателем или наждачной бумагой
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